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1.1 U19PMO10

ENSAYO MARSHALL, M.B.

ud. Ensayo Marshall, s/ UNE 12697-34:2006, para
comprobar la estabilidad y deformacién de un tipo
determinado de Mezcla Bituminosa en laboratorio,
mediante la fabricacién y compactacion de 3 pro-
betas y la determinacién mediante ensayos de Ia-
boratorio de la resistencia a la deformacién pléasti-
ca.
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